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Analysenergebnisse 
 

Extraktionsbedingungen:  

 

Die Proben, jeweils in einer Menge von 10 g, wurden klein geschnitten bis zu einer 

Stückgröße von 1 bis 2 mm breit und ca. 3 mm lang. Danach wurden sie mithilfe einer 

Soxhlet-Apparatur 10 h lang mit 200ml Toluol (190 ml Toluol zu 10 ml internen 

Standard) extrahiert. 

Interner Standard besteht aus im Toluol gelösten deuterierten Substanzen mit 

folgender Konzentration: 

1. D8-Naphtalen – 2000 ng/ml 

2. D10-Antracen – 2000 ng/ml 

3. D12-Perylen – 1000 ng/ml 

 

Der Extrakt wurde anschließend in einem Rotationsverdampfer eingeengt und in 10 ml 

Toluol wieder aufgelöst.  

 

Analysenbedingungen: 

 

- Gerätekombination:  Trace GC Ultra (THERMO SCIENTIFIC) 

DSQ (THERMO SCIENTIFIC) 

 

- GC:  Injektion: 1,0 µl / 300 °C / Splitless 

2 min 60 °C / 10 K/min → 300 °C / 10 min 300 °C 

Säule: RTX 5, 0,7 ml/min, He 

 

- DSQ:  EI 200 °C 

 
  



 

 

 

Parameter Gefunden in der Probe, ng/ml; (1 ppm=1000 ng/ml) 

 01/2107 
Gehalt 

in ng/ml 

Gehalt 
in 
ppm 

02/2017 
Gehalt 

in 
ng/ml 

Gehalt 
in 
ppm 

03/2107 
Gehalt in 

ng/ml 

Gehalt 
in  
ppm 

04/2107 
Gehalt in 

ng/ml 

Gehalt 
in 
ppm 

Acenaphthylen 25,31  6,09  123,10  67,92  

Acenaphthen 19,51 11,17 104,47 74,67 

Fluoren 23,65 x 121,90 70,30 

Phenanthren 226,57 68,61 968,15 1283,66 

Anthracen 186,35 9,83 88,07 233,66 

Fluoranthen 182,36 x 82,75 20,40 

Pyren 510,55 42,77 230,30 54,74 

Summe 1174,3 <10 138,47 <1 1718,74 <10 1805,35 <10 

Naphthalin 183,82 < 1  92,00 < 1 256,49 <1 248,15    <1 

Benzo(a)anthracen 19,67 < 0,2 x x x x 23,02 < 0,2 

Chrysen x x x x x x x x 

Benzo(b)fluoranthen x x x x x x x x 

Benzo(k)fluoranthen x x x x x x x x 

Benzo(a)pyren x x x x x x x x 

Benzo(e)pyren x x x x x x x x 

Indeno(1,2,3-cd)pyren x x x x x x x x 

Dibenzo(ah)anthracen x x x x x x x x 

Benzo(ghi)perylen x x x x x x x x 

Perlyen x x x x x x x x 

Summe PAK-181 737,12 < 1  0 < 1 1454,94 < 10 1765,47 < 10 

Gesamtkategorie:  Kat.2  Kat.1  Kat.2  Kat.2 

 
Grün-Kategorie 1 

Gelb-Kategorie 2 

Orange-Kategorie 3  

 

Fazit: 
Damit würde das Produkt 02/2017 in Kategorie 1, und Produkte 01/2017, 03/2107 
und 04/2017 in Kategorie 2 fallen. 

Basis für diese Auswertung ist die im Anhang aufgeführte Tab.1 aus AfPS-GS-

2014.  

                                                 
1 In der Summe der 18 PAK (erweiterte Stoffliste des AtAV (Vorgängerausschuss des AfPS)) 

werden auf Basis der Erkenntnisse der United States Environmental Protection Agency (EPA) 

(gemäß der Liste im ZEK-Dokument 04-11) nur die PAK-Komponenten berücksichtigt, die 

im Material oberhalb 0,2 mg/kg festgestellt wurden. 



 

 

Anhang: 
 

 


