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Analysenergebnisse 
 
Extraktionsbedingungen:  
 
Die Proben, jeweils in einer Menge von 10 g, wurden klein geschnitten bis zu einer 
Größe von 1 bis 2 mm breit und ca. 3 mm lang. Danach wurden sie mithilfe einer 
Soxhlet-Apparatur 10 h lang mit 200ml Toluol (190 ml Toluol zu 10 ml internem 
Standard) extrahiert. 
Der interne Standard besteht aus im Toluol gelösten deuterierten Substanzen mit 
folgenden Konzentrationen: 

1. D8-Naphtalen – 2000 ng/ml 
2. D10-Antracen – 2000 ng/ml 
3. D12-Perylen – 1000 ng/ml 

 
Der Extrakt wurde anschließend in einem Rotationsverdampfer eingeengt und in 10 ml 
Toluol wieder aufgelöst.  

 
Analysenbedingungen: 
 

- Gerätekombination:  Trace GC Ultra (THERMO SCIENTIFIC) 
DSQ (THERMO SCIENTIFIC) 

 
- GC:  Injektion: 1,0 µl / 300 °C / Splitless 

2 min 60 °C / 10 K/min → 300 °C / 10 min 300 °C 
Säule: RTX 5, 0,7 ml/min, He 
 

- DSQ:  EI 200 °C 
 
  



 
 

 
Parameter Gefunden in der Probe, ng/ml; 

(1ppm=1000ng/ml) 
 06/ 2017 

Gehalt 
in ng/l 

Gehalt 
in ppm 

Naphthalin 38 < 0,2 
Acenaphthylen 84 < 0,2 
Acenaphthen 87 < 0,2 
Fluoren 856 < 1,0 
Phenanthren 431 < 0,5 
Anthracen x < 0,2 
Fluoranthen 2553 < 5,0 
Pyren 3627 < 5,0 
Benzo(a)anthracen x x 
Chrysen 694 < 1,0 
Benzo(b)fluoranthen x x 
Benzo(k)fluoranthen x x 
Benzo(a)pyren x x 
Benzo(e)pyren x x 
Indeno(1,2,3-cd)pyren x x 
Dibenzo(ah)anthracen x x 
Benzo(ghi)perylen x x 
Perlyen x x 
Summe PAK-181 8161 < 10 
Gesamtkategorie:  Kat.2ü 

 
Grün-Kategorie 1 
Gelb-Kategorie 2 
Orange-Kategorie 3  
Die Werte in der Tabelle, bei denen laut Auswerteanleitung eine Komponente eine 
Konzentration von mehr als 0,2 ppm aufweist, sind rot markiert und werden zur 
Gesamtkonzentration der PAK-18 aufaddiert. 
 
  

                                                
1 In der Summe der 18 PAK (erweiterte Stoffliste des AtAV (Vorgängerausschuss des AfPS)) 
werden auf Basis der Erkenntnisse der United States Environmental Protection Agency (EPA) 
(gemäß der Liste im ZEK-Dokument 04-11) nur die PAK-Komponenten berücksichtigt, die 
im Material oberhalb 0,2 mg/kg festgestellt wurden. 



 
 

 

Anhang: 
 

 


